Wiinzpragung und Silberers-Wergbau in Mitteleuropa um die Jahrtaufendwende
(950—1050) untee befonderer Beefidfichtigung des Herjogtums Jadyfen

Von Dr.-Ing. Emil Kraume, Goslar

Nachdem in der zweiten Hilfte des 9. Jahrhunderts mit dem
Zerfall der Reichsgewalt die allgemeine Wirtschaft und die
Miinzprigung sehr stark zuriickgegangen waren, erfolgte
um 950 wieder ein michtiger wirtschaftlicher Aufschwung.
Der lebhafte Handelsverkehr fiihrte zu gesteigertem Geld-
bedarf. Um ihn zu befriedigen, wurden groBe Mengen an
Silbermiinzen geprigt. Der Schwerpunkt der Miinzprigung
lag erstmalig in dem von der Elbe bis zum Rhein reichenden
Herzogtum Sachsen, aus dem das neue Konigshaus hervor-
gegangen war.

Wihrend der karolingischen Zeit wurden Miinzen vor-
wiegend im linksrheinischen Gebiet geprigt. Die reine
Silberwihrung war von Pippin eingefithrt worden, weil
die aus der romischen Zeit stammende Goldwihrung bei
der Armut Mitteleuropas an Goldvorkommen nicht mehr
zu halten war. Geprigt wurden zumeist Pfennige, Denare,
von denen 12 auf einen Schilling bzw. 240 auf ein Pfund
gingen. Selten wurden halbe Pfennige, sogenannte Obole,
hergestellt. Der Pfennig, der eine grofie Kaufkraft! hatte,
wog zunichst im Durchschnitt etwa 1,5 g, wurde spiter
aber erheblich leichter. Schilling und Pfund waren nicht
ausgemiinzte, theoretische Rechnungswerte. GroBere Zah-
lungen erfolgten in Form von kleinen Barren.

Um 1050 kam als Rechnungs- oder Gewichtseinheit die
Mark auf. Die Kolner Mark betrug rd. 234 g. Aus ihr
wurden 240 Pfennige geschlagen, so daB jeder Pfennig nur
noch knapp 1 g wog.

I. Die Miinzprigung um die Jahrtausendwende
1. Sachsen

In Sachsen hatten von den Karolingern u. a. das Kloster
Korvey und das Erzbistum Hamburg-Bremen Miinzrechte
erhalten. Es gibt aber aus dieser Zeit keine Geprige, die mit
Sicherheit den genannten Miinzstitten zugeschrieben wer-
den konnten.

Die ersten gesichert sichsischen Geprige sind die Sachsen-
pfennige. Charakteristisch fiir diese in grofiler Menge ge-
schlagenen Miinzen sind ein hoher aufgeklopfter Rand und
das Fehlen der Umschrift. Die Miinzen haben anstelle einer
Umschrift, auf die vermutlich deshalb verzichtet worden
ist, weil sie vornehmlich dem Handel mit den schrift-
unkundigen slawischen V&lkern dienten, kleine Striche,
Kreuze und andere Zeichen um ein mit Kugeln umwinkeltes
Kreuz bzw. um ein tempelartiges Gebiude. Einige Varianten
tragen den Namen OTTO oder ODDO.

Thr Prigeort diirfte Magdeburg gewesen sein, wo bereits
942 eine konigliche Miinze urkundlich bezeugt ist. Otto I
hat bekanntlich im Sachsenland unter Uberspringen des

westlichen und mittleren Raumes zunichst Magdeburg zu
einem kulturellen und wirtschaftlichen Mittelpunkt aus-
gestaltet. Die Stadt entwickelte sich zum wichtigsten
Handelsplatz im Verkehr mit den slawischen Vélkern. Erst
anschlieBend wurde der Raum zwischen Rhein und Elbe
wirtschaftlich aufgeschlossen, so daB hier die Miinzprigung
einige Jahrzehnte spiter begann (Tabelle 1, S. 4).

Um die Jahrtausendwende wurden die Sachsenpfennige
kleiner und ihre Bildmotive sehr vielfiltig. Diese jiingeren
Sachsenpfennige sind auBer in Magdeburg in verschiedenen
Miinzstitten, aber nicht in Goslar geprigt worden.

Eine weitere, im Herzogtum Sachsen entstandene Miinz-
gruppe bilden die Otto-Adelheid-Pfennige. Sie sind in
grofen Mengen sowie verschiedenen Typen geschlagen
worden und in alle Teile des nord- und osteuropiischen
Wirtschaftsgebietes gelangt. Die Vorderseite der Miinzen
zeigt einen Kopf oder ein Kreuz mit OTTO oder ODDO
in den Winkeln sowie mit der Umschrift DIGRAREX
(Dei gratia rex) oder ihnlich. Die Riickseite zeigt eine
Holzkirche und als Umschrift den Namen ATHALHEID
oder dhnlich (Abb. 1, S. 6).

Die Prigung der Otto-Adelheid-Pfennige, die in den Miinz-
funden nach 983 erscheinen, hat nach Jesse, Jammer u. a.
wihrend der Regierungszeit Ottos III. (983—1002) und der
Vormundschaft seiner GroBmutter Adelheid begonnen. Der
Prigeort dieser Miinzen ist, vielleicht mit Ausnahme von
einigen selteneren Typen, sicherlich Goslar gewesen, wenn
auch hier fiir diese Zeit noch keine Miinzstitte urkundlich
bezeugt ist2.

Auf die Otto-Adelheid-Pfennige folgten in Goslar unter
Heinrich II. (1039—1056) die Simon-Judas-Pfennige. Sie
zeigen auf der Vorderseite einen gekronten Kopf und auf
der Riickseite die Brustbilder der Apostel Simon und Judas,
der Schutzpatrone des von Heinrich III. im Jahre 1050 ge-
griindeten Goslarer Domstiftes (Abb. 1).

Von den iibrigen sichsischen Silbermiinzen seien die Dort-
munder und Soester Pfennige genannt, die beide anfangs
in der Gestaltung der Vorderseite den Kolner Miinzen
(s. u.) dhneln. Dortmund war um die Jahrtausendwende
die bedeutendste konigliche Miinzstitte des westlichen
Sachsens. Aber auch die Prigetitigkeit der koniglichen
Miinze in Soest ist im Vergleich mit den anderen Miinz-
stitten Westfalens betrichtlich gewesen.

Von den geistlichen Geprigen stehen die Magdeburger an
erster Stelle. Es folgen Hildesheim und Halberstadt. Sie sind
bei weitem nicht so verbreitet gewesen wie die koniglichen
Miinzen. An herzoglichen bzw. griflichen Geprigen sind
die von Liineburg und Stade zu nennen.



2. Die iibrigen Linder Mitteleuropas

Die bedeutendste Miinzstitte auBerhalb Sachsens ist Koln
gewesen, wo Otto L. wieder den alten, unter Ludwig dem
Kind zuerst vorkommenden Typus mit dem Colonia-
Monogramm prigen lieB. Die Vorderseite dieser Miinze
hat ein Kreuz mit einer Kugel in den Winkeln und als
Umschrift den Namen und Titel des Konigs oder Kaisers.
Auf der Riickseite ist der Stadtname dreizeilig angeordnet
S/COLONIA/A (Sancta Colonia Agrippina) (Abb. 2, S. 7).
Die Prigetitigkeit der Kdlner Miinzstitte war zu allen
Zeiten, besonders unter Otto 1. und Otto III. sowie unter
Erzbischof Pilgram und Konrad II., sehr stark.

Weit verbreitet waren auch die Regensburger Pfennige, die
ebenso wie die Otto-Adelheid-Pfennige in groBer Menge
durch den Handel nach dem Norden gebracht wurden. Die
Vorderseite der Regensburger Miinzen zeigt ein Kreuz mit
verschiedenen Zeichen in den Winkeln sowie als Umschrift
den Namen und Titel des Herzogs. Auf der Riickseite be-
findet sich ein Gebiude mit dem Namen des Miinzmeisters
sowie als Umschrift REGINA CIVITAS (Abb. 2). Die
Regensburger Pfennige, die von den bohmischen Herzogen
in Prag nachgeahmt wurden, sind in ihrer zeitlichen Reihen-
folge schwer zu ordnen, zumal es in der Zeit von 948 bis
1047 allein siebenmal den Namen Heinrich auf ihnen gibt

(Suhle).

In groBer Menge sind damals auch Miinzen in Mainz,
Speyer und Worms geprigt worden. Die Vorderseite zeigt
ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel und als Um-
schrift den Namen und Titel des Kaisers. Die Riickseite hat
ein Gebiude mit einem Kreuz und als Umschrift jeweils
den Stadtnamen: Mogoncia, Spira bzw. Wormatia. Die
meisten Miinzen dieses Typs diirften von Otto IIL. geprigt
worden sein, wobei Mainz die grofere Bedeutung gehabt

hat (Abb. 2).

Die Geprige der iibrigen Miinzstitten Mitteleuropas folgen
nach ihrer Hiufigkeit mit einem deutlichen Abstand. In der
Karte (Abb. 3, S. 8) sind auBer den bereits genannten alle

Miinzstitten eingetragen, diein dieser Zeitnoch eine gewisse
Bedeutung gehabt haben. Die zahlreichen kleineren Miinz-
stitten blieben der besseren Ubersichtlichkeit halber un-
berticksichtigt.

II. Standort der Miinzstditten

Die groBeren Miinzstitten der damaligen Zeit lagen in den
bevorzugten Residenzen der Konige und in den alten ehr-
wiirdigen Stidten sowie an den z.T. neu entstandenen, fiir
Handel und Verkehr wichtigsten Punkten. So befand sich
z.B. bei Magdeburg eine geeignete und durch die Natur
geschiitzte Ubergangsstelle zu dem anderen, von den
Slawen besiedelten Ufer des Stromes. Zugleich hatte dieser
Ort als Schnittpunkt bedeutender HandelsstraBen eine un-
gewohnlich gute Verkehrslage. Dortmund und Soest lagen
am Hellweg, der wichtigsten Strae vom Rheinland durch
Westfalen in das dstliche Sachsen.

Zu Beginn des mit diesem Aufsatz zu behandelnden Zeit-
abschnittes dominierte noch die konigliche Prigung. Unter
den Territorialherren waren es zunichst insbesondere die
michtigen Herzdge von Bayern, die in groerem Umfang
in Regensburg Miinzen prigten. Nach und nach treten
aber auch die iibrigen Territorialherren bei der Miinz-
prigung stirker in Erscheinung.

Eine viel groBere Rolle spielten von vornherein die geist-
lichen Herren3. Die Sitze der Bischéfe und Abte waren
seinerzeit zumeist auch wirtschaftliche Mittelpunkte, weil
hier an den PFesten der Schutzheiligen groBie Jahrmirkte
oder Messen stattfanden. Daneben waren sie ferner die
wichtigsten Pflegestitten der Kultur. Die Bistiimer und
Abteien, auf die sich bekanntlich vorwiegend die konigliche
Macht stiitzte, wurden von den deutschen Kénigen mit
besonderen Privilegien, so z. B. auch mit dem Miinzrecht,
ausgestattet, damit sie aus diesen Einkiinften ihre hohen
kulturellen Aufgaben erfiillen konnten. Wie im iiber-
nichsten Kapitel ausgefiihrt wird, erhielten verschiedene
Bischofe und Abte auch das Bergregal vom Konig ver-
lichen.

Tabelle 1: Beginn der Miinzprigung im Herzogtum Sachsen (nach V. Hatz).

Miinzherr Konig Erzbischof Bischof Abt/Abtissin Herzog/Graf
Prigebeginn MAGDEBURG ‘
vor 950
|
sy MAGDEBURG
950/1000 Hildesheim
GOSLAR Liineburg
DORTMUND Quedlinburg
——SOEST —— |—— — Halberstadt —|— Gandersheim ? ——— Stade ——
Mundburg Mundburg
Bremen Minden Korvey Northeim
Vreden?
1000/1050 Miinster
Osnabriick E
Paderborn ssen
Bardowiek Gittelde Merseburg
l (zu Magdeburg) Helmarshausen




Ganz anders sind die Griinde fiir die Entstehung der Miinz-
stitte in Goslar. Hier war vor Beginn des Bergbaus nur
eine kleine Kaufmannssiedlung, und die Hauptverkehrs-
strale ging nordlich daran vorbei. Goslar verdankt seinen
Aufstieg einzig und allein dem Bergbau. Die Goslarer
Miinzstitte kann als ,,Bergmiinze* bezeichnet werden; sie
ist als solche die einzige unter den bedeutenderen Miinz-
stitten der damaligen Zeit.

III. Beschaffenheit des Miinzmetalls

Von den derzeitigen Miinzen sind bisher iiber 130 Exemplare,
vorwiegend Otto-Adelheid-Pfennige aus den schwedischen
Funden des 10./11. Jahrhunderts, untersucht worden. Neben
Ag und Cu wurden Pt, Pd, Au, Te, Bi, Ni, Pb, As, Sb,
Sn, Mn, Fe, Zn, Cd, Tl und Hg bestimmt (Kraume 1960b).

Die Gehalte an Silber und Kupfer schwanken um mehrere
Einheiten um den in Tabelle 2 (S. 9) angegebenen Mittel-
wert. Der hochste bisher gefundene Silberwert betrigt bei
49, Cu rund 95%%. Ein reineres Silber wurde nicht herge-
stellt. Die Treibarbeit wurde beendet, sobald das Blei bis auf
einen Gehalt von 0,5% abgetrieben war. Hierbei blieb das
Kupfer noch zum groBen Teil im Silber zuriick. Ein Zu-
schlag an Kupfer ist bei den guten Miinzen nicht erfolgt.
Alle silberhaltigen Bleierze enthalten Kupfer in solcher
Menge, daB3 im Silber bei den damaligen primitiven Hiitten-
verfahren immer mindestens 4% Kupfer vorhanden sein
konnen. Ein Zuschlag von Kupfer wiirde sich durch hohere
Gehalte an einigen Elementen bemerkbar machen (s. u.).
Gediegenes Silber stand fiir die Miinzprigung seinerzeit
kaum zur Verfiigung. Der iiberwiegende Teil des ausge-
prigten Silbers diirfte aus silberhaltigen Bleierzen durch die
erwihnte Treibarbeit gewonnen worden sein.

Die Gehalte an Platin und Palladium liegen bei allen Miinzen
unter 5 ppm. Tellur, charakteristisch fiir einige subvul-
kanische Lagerstitten, und Quecksilber, wichtig fiir ge-
diegenes Silber, sind nirgends festgestellt worden. Anderer-
seits war in allen Miinzen, wie gesagt, Blei vorhanden, das
im gediegenen Silber fehlt.

Uberhaupt sind bei den meisten Miinzen die Gehalte an den
Elementen, die in der oben aufgefiihrten Reihe nach dem
Blei folgen, sehr gering, weil diese Elemente bekanntlich
bei der Treibarbeit vor dem Blei oxydieren. Nur die
Miinzen, die offensichtlich aus einem mit Kupfer, Bronze
oder Messing stark verschnittenen Silber hergestellt worden
sind, weisen insbesondere hohere Gehalte an Zinn, Zink,
Nickel und Eisen auf. Solche Legierungen, die z. T. nur noch
409, Silber enthalten und vorwiegend bei den Nachprigun-
gen der Otto-Adelheid-Pfennige auftreten, sind in der
Tabelle 2 natiirlich unberiicksichtigt geblieben.

Bei der chemischen Untersuchung stellte sich heraus, dal3
die Gehalte des Silbers an Gold und Wismut stark variieren.
Nach den Gold- und Wismutgehalten lassen sich mindestens
5 Silberarten unterscheiden (Tabelle 2).

Bei den bisher untersuchten Miinzen ist das Silber E am
stiarksten vertreten, das ebenso wie Silber D vom Rammels-

berg stammt. Silber A konnte vom Unterharz gekommen
sein (s. u.). Die iibrigen Silberarten sind kaum sichsischer
Herkunft. Deshalb ergab sich die Notwendigkeit, die For-
schung nach dem Silbererz-Bergbau um die Jahrtausend-
wende, die zunichst auf Sachsen beschrinkt war, auf Mittel-
europa auszudehnen.

IV. Silbererz-Bergbau um die Jahrtausendwende
und Beschaffenheit des Silbers

In der Romerzeit ist bekanntlich an verschiedenen Stellen
Mitteleuropas Bergbau auf silberhaltige Bleierze betrieben
worden. Wihrend der Vilkerwanderung kam der Bergbau
weitgehend zum Erliegen. Er ist aber spitestens in der
karolingischen Zeit wieder aufgenommen worden. Otfried
von Weilenburg erwihnt in seinem zwischen 863 und 868
verfaBten und Ludwig dem Deutschen gewidmeten Evange-
lienbuch unter den im Lande der Franken gewonnenen
Bodenschitzen ausdriicklich das Silber. Um die Jahrtausend-
wende wird der Silbererz-Bergbau auf manchen Lager-
stitten in vollem Gang gewesen sein. Die schriftlichen
Urkunden dariiber sind aber sehr diirftig.

1. Sachsen

Die erste Nachricht von einem Silbererz-Bergbau in Sachsen,
wo seinerzeit, wie geschildert, der Schwerpunkt der
Miinzprigung lag, stammt von dem Corveyer Moénch
Widukind (1 968). Er berichtet, dal Otto I. hier Silber-
adern erschlossen hat. Diese Nachricht wird von dem Merse-
burger Bischof Thietmar in seiner 1018 abgeschlossenen
Chronik bestitigt. Ein Ort wird nicht genannt. Aus ver-
schiedenen Griinden ist anzunehmen, daB sich diese Mit-
teilungen auf das Alte Lager des Rammelsberges beziehen.
Die Erze des Alten Lagers enthielten auch in den obersten
Teufen einen beachtlichen Goldgehalt und einen wesent-
lichen Wismutgehalt. Das damals hergestellte Silber muf
einen Goldgehalt von durchschnittlich 5000 ppm enthalten
haben. Miinzsilber E ist zweifelsohne Rammelsberger
Silber (Kraume 1955, 1958 und 1960). Auch Silber D
diirfte, wie bereits oben gesagt, vom Rammelsberg stammen.
Dem Verfasser ist jedenfalls keine Lagerstitte mit einem so
hohen Goldgehalt bekannt, die damals gebaut sein konnte.

Die Erzginge des Oberharzes sind erst um das Jahr 1200
aufgeschlossen worden (Kraume 1958). Vor 1200° war
der Oberharz noch nicht wieder besiedelt. Es wird
vermutet, daBl Goslarer Bergleute nach Zerstorung der
Hiitten durch Heinrich den Lowen im Jahre 1180, soweit
sie nicht nach dem Erzgebirge ausgewandert waren, im
Oberharz geschiirft und hierbei die Erzginge entdeckt
haben. In der Nihe des heutigen Zellerfeld ist kurz nach
1200 vom Goslarer Domstift ein Benediktiner-Kloster zur
Betreuung der Bergleute gegriindet worden. Im Jahre 1208
wird der erste Abt Alexander urkundlich genannt.

Entgegen der allgemeinen Auffassung der Lokalhistoriker,
daB der Oberharzer Silbererz-Bergbau, und zwar auch der
bei Grund, erst um 1200 begonnen worden ist, vertritt
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neuerdings Goetting in dem Handbuch der historischen
Stitten Deutschlands eine andere Auffassung. Nach seiner
Ansicht sind die Silbererz-Vorkommen bei Grund und am
Iberg schon im 10. Jahrhundert aufgeschlossen worden,
und er weist darauf hin, daB in Gittelde schon um 965 eine
Miinzstitte errichtet worden ist. Das Erzbistum Magdeburg
hat fiir Gittelde im Jahre 965 das Miinzrecht erhalten. In
Gittelde ist aber erst nach 1040 geprigt und dabei ein Silber
benutzt worden, das wegen seines wesentlichen Gehaltes an
Gold und Wismut weder aus Grund noch aus anderen
Teilen des Oberharzes stammen kann.

Die Eroffnung des Bergbaues im Mittelharz bei Andreas-
berg fillt in eine viel spitere Zeit. Bergleute aus Mansfelds,
wo der Bergbau nach vorgeschichtlichem Betrieb im
13. Jahrhundert wieder er6ffnet worden war, haben die
Erzginge im 15. Jahrhundert erschiirft. Die ilteste Urkunde
tiber den Bergbau stammt nach Wilke aus dem Jahre 1487.

Strittig ist die Frage, wann die Erzginge im Unterharz
(Ostharz) aufgeschlossen worden sind. Wenn man der Mit-
teilung eines Quedlinburger Chronisten Glauben schenken
darf, so ist der Bergbau um 1100 in vollem Gang gewesen
(Briickmann). Aus verschiedenen Griinden diirfte es nicht
unwahrscheinlich sein, daB er auch schon um die Jahr-
tausendwende betrieben worden ist. Das Gebiet ist in der
zweiten Hilfte des 10. Jahrhunderts gerodet worden, als das
Silber in hohem Ansehen stand. Beim Roden werden die
zahlreichen Bleierzginge zwischen Gernrode und Harz-
gerode entdeckt worden sein. Die Ottonen sind sehr oft mit
groBem Gefolge in der von Heinrich I. gebauten Jagdburg
Siptenfelde gewesen und werden von den Bleiglanzfunden
erfahren und den Abbau veranlaBt haben, zumal das Erz
verhiltnismiBig viel Silber enthielt.

Das Benediktinerkloster Nienburg erhielt fiir das Tochter-
kloster Hagenrode (Harzgerode) im Jahre 993 neben dem
Marktrecht auch das Miinzrecht, das im Jahre 1000 be-
stitigt wurde. Die Prigetitigkeit der Miinze ist sehr gering
gewesen. MutmabBlich hat sie jiingere Sachsenpfennige ge-
prigt. Das Silber wird zum gréBten Teil nach der konig-
lichen Miinzstitte Goslar gebracht worden sein. Wegen der
Armut des Erzes an Gold und nach Oelsner auch an Wismut
gehort das gegebenenfalls hier erzeugte Silber zur Silber-
art A, die in Goslar auch bei den Otto-Adelheid-Pfennigen
erscheint. Die Miinzstitte in Hagenrode wurde 1035 nach
Nienburg verlegt. Spitestens 1239 prigten die Nienburger
Abte aber vermutlich deshalb wieder in Harzgerode, weil
sie eingesehen hatten, daB3 es vorteilhafter war, die Miinze
dort zulassen, wo das Silber gewonnen wurde (Pfennigsdorf).

Die iibrigen Lagerstitten des Sachsenlandes sind zu der
damaligen Zeit vermutlich noch nicht gebaut worden. In
dem bedeutenden Ramsbecker Erzrevier ist der Bergbau
erst um 1500 erdffnet worden. Der sogenannte Venediger
Stollen, dem Quiring und Bax ein hoheres Alter zuge-
schrieben haben, ist nach Herbst erst im letzten Jahrzehnt
des 16. Jahrhunderts aufgefahren worden. Die Ansicht von
Kukuk, daB um das Jahr 1000 in Meschede eine Miinzstitte

Abb. 1:

1. Grofer Sachsenpfennig mit aufgebogenem Rand, 10. Jh. (T'yp Dbg. 1325 ).
Vorderseite (oben ): Viersiuliger Tempel, umrandet von Strichen, Kreuzen
und Kreisen. Riickseite (unten): Kreuz mit 4 Kugeln in den Winkeln,
umrandet von Zeichen etwa wie V.

2. Otto-Adelheid-Pfennig ( Typ Dbg. 1167, Men. 21 ). Vorderseite (oben) :
Kreuz mit ODDO in den Winkeln und Umschrift + D’ IGRA + REX.
Riickseite (unten ): Holzkirche mit Umschrift ATEAHLHT.

3. Simon-Judas-Pfennig (Dbg. 668 ). In Goslar gepréigt von Heinrich III.
wdhrend der Zeit von 1046 bis 1056. Vorderseite (oben ): Gekrinter Kopf
mit breitem Backenbart und Umschrift + HEINRICHVSIMPR. Riick-
seite (unten): Brustbild zweier Heiligen u. Umschrift + S-SSIMON
S-SIVDAS.

Die Originale befinden sich im Kungl. Myntkabinettet Stockholm. Mafstab1:1.

des Kolner Erzbischofs bestanden hat, trifft nach Jammer?
nicht zu.

Fiir die Erzreviere Velberter Sattel und Bergisches Land
liegen keine Anzeichen vor, die dafiir sprechen, daB hier um
die Jahrtausendwende Bergbau betrieben worden ist. Der
Bergbau im erstgenannten Revier ist verhiltnismiBig spit
begonnen worden. Die ersten Urkunden vom Bergbau des
Bergischen Landes stammen aus der Zeit um 1250. Erz-
bischof Konrad von Hochstaade soll die Gruben betrieben
haben, um Mittel fiir den Bau des Kolner Domes zu erhalten.

Die kleineren Bleierz-Vorkommen am Schafberg und
Hiiggel, im Teutoburger Wald und Eggegebirge sind, mit
Ausnahme des Vorkommens am Hiiggel, zumeist sehr arm
an Silber. Der Bergbau hat in diesem Raum in der zweiten
Hilfte des 12. Jahrhunderts begonnen. Im Jahre 1189 ver-
bietet Heinrich VI. als Vertreter seines im Kreuzzuge ab-
wesenden Vaters den Bischofen von Minden, Paderborn
und Osnabriick, sich die in ihren Herrschaften entdeckten
Silbererzvorkommen anzueignen. Noch im gleichen Jahr
iiberliBt er ihnen zwei Drittel der Bergwerke und be-
ansprucht das andere Drittel fiir sich selbst (Arndt).

2. Lothringen und Franken

Im Aachen-Liitticher Erzrevier ist der von den Rémern
begonnene und vorwiegend auf Galmei gerichtete Bergbau,
wie aus den zahlreichen iiberkommenen Messinggeriten
hervorgeht, schon bald nach der Vélkerwanderung wieder
aufgenommen und auch wihrend des Frithmittelalters be-
trieben worden. Da mit dem Galmei Bleierze beibrechen,



diirfte es nicht unwahrscheinlich sein, dal auch diese nutzbar
gemacht worden sind. Das hier gegebenenfalls erzeugte
Silber diirfte zur Silberart A gehdren.

Die Lagerstitte von Kommern-Mechernich in der Eifel ist
ebenfalls von den Rémern gebaut worden. Um die Jahr-
tausendwende ging vermutlich dort kein Bergbau um. Die
Wiedereroffnung fand wahrscheinlich im 13. Jahrhundert
statt. Das Mechernicher Silber hat einen verhiltnismiBig
hohen Goldgehalt. Hieran und an dem Fehlen von Wismut
wire es gut zu erkennen. Bei den bisherigen Untersuchungen
ist in den Miinzen mit nennenswertem Goldgehalt immer
Wismut festgestellt worden. Diese Tatsache spricht allein
natiirlich nicht gegen einen frithmittelalterlichen Bergbau
in diesem Gebiet, weil noch keine linksrheinischen Miinzen
analysiert worden sind.

Im Siegerland ist um die Jahrtausendwende Bergbau auf
Eisenspat umgegangen. Er diirfte sich auf den mittleren Teil
des Gangreviers beschrinkt haben, wo Bleierze selten sind.
Die Miinzprigung begann in Siegen unter den Grafen von
Nassau um 1160. Die erste Urkunde iiber Silbererz-Bergbau
stammt aus dem Jahre 1298. Konig Adolf von Nassau be-
lehnte in diesem Jahre die Grafen Heinrich und Emich von
Nassau mit der Grube Ratzenscheid (Landeskrone bei
Wilnsdorf). Um die Jahrtausendwende wird im Siegerland
kein Bergbau auf Silber umgegangen sein.

Das Erzrevier Lahn/Rhein/Mosel, wo die Rdmer Bergbau
betrieben haben, wird 1158 erstmalig beurkundet. Uber den

Abb. 2:

1. Kiln, Kénig Otto I. (936 — 962 ). Denar. Hiv. 34.

Vs. + OTTO REX Im Perlkreis Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel.
Rs. SJCOLONIA|Ag (= Sancta Colonia Agrippina) in drei Zeilen.

2. Kiln, Kaiser Otto III. (996 — 1002 ). Denar. Hév. 73.

Vs. +ODDO+MP—AVG Im Perlkreis Kreuz mit einer Kugel in
jedem Winkel.
Rs. SJCOLONII/A in drei Zeilen.

3. Mainz, Kaiser Otto III. (996 — 1002 ). Denar. Dbg. 779.

Vs. +OTTO+MP AVG Im Perlkreis Kreuz mit einer Kugel in
Jedem Winkel.

Rs. + MOGONCAIVIT (=Mogoncia Civitas ) Im Perlkreis Gebéude,
darin ein Kreuz.

4. Regensburg, Herzog Heinrich II. (985—995). Denar. Dbg. 1069 g.
Vs.  HENRICV ~ DV X Im Perlkreis Kreuz, im 1. u. 3. Winkel eine
Kugel, im 2. Winkel ein Ringel.

Rs. REGINACIVITA ~ Kirchengiebel, darin ~ IG (=Miinzmeister-
name ).

Originale und Photos Kungl. Myntkabinettet Stockholm. Mafistab 1 : 1.

Besitz der Silbergruben bei Ems schwebte ein langer Streit
zwischen den Erzbischofen von Trier und den Grafen von
Nassau (Laurenburg). Spiter beanspruchte auch Friedrich I.
auf Grund seiner koniglichen Gerechtsame die Gruben fiir
sich, wihrend der Erzbischof diese Anspriiche auf Grund
seines Besitzstandes bestritt. Die Fiirsten sprachen sich fiir
den Kaiser aus, der dann aber zum Heile seiner Seele und
zur Belohnung fiir geleistete Dienste die Gruben dem Erz-
bischof Hillin verlich (Arndt u. a.). Wie lange das Erzbistum
K&ln vor der Verleihung Bergbau bei Ems betrieben hat,
ist unbekannt. Verfasser mochte annehmen, daB in diesem
groBen Erzrevier, wenn nicht bei Ems, so doch an anderen
Orten, um die Jahrtausendwende Bergbau umgegangen ist,
zumal Otfried von WeiBenburg unter denim 9. Jahrhundert
in Franken gewonnenen Metallen auch das Silber auffiihrt
(s. 0.). Das Silber diirfte aus diesem Revier stammen. Die
Erze sind mit Ausnahme von Holzappel, wo der Bergbau
verhiltnismiBig jung ist, arm an Gold und Wismut. Das
erzeugte Silber gehort zur Art A.

Wiesloch, 965 zum Marktflecken erhoben, ging nach
Goedert in der Mitte des 11. Jahrhunderts in den Besitz der
Reichsabtei Lorsch (Lauresham) iiber und hatte spitestens
1094 an die Propstei Abrinisberg (Heiligenberg) der ge-
nannten Abtei Abgaben vom Silbererz-Bergbau zu zahlen.
Es ist sehr wahrscheinlich, daB hier auch schon um die
Jahrtausendwende Bergbau betrieben worden ist. Die Erze
von Wiesloch haben einen nennenswerten Goldgehalt; er
betrigt auf Silber bezogen ca. 500 ppm. Der Wismutgehalt
ist nicht unbeachtlich. Das erzeugte Silber gehort zur Art C.

Im Odenwald soll nach M&Binger um das Jahr 1000 Bergbau
von der Reichsabtei Lorsch am Wachenberg bei Weinheim
betrieben worden sein. Das Silber diirfte zur Art A gehoren.
Der Bergbau wird hier ebenso wie in Wiesloch nur einen
geringen Umfang gehabt haben. Geprige der im Jahr 1000
mit dem Miinzrecht fiir Brumpt belichenen Abtei Lorsch
aus der Zeit um die Jahrtausendwende sind nicht bekannt.
In Weinheim hat Heinrich III. (1039—1056) in geringem
Umfang gepriigt. Diese Reichsmiinzstitte wurde 1065 von
Heinrich IV. der Abtei Lorsch iibergeben, die 1067 auch das
Miinzrecht fiir Lorsch erhielt.

3. Schwaben

Im stidlichen Schwarzwald ging um die Jahrtausendwende
nachweislich Bergbau um. Im Jahre 1028 verliech Konig
Konrad II. an den Bischof von Basel verschiedene Gruben
in der Grafschaft Bertholds und im Breisgau. Von den
Gruben, die bei Sulzbach, Kropbach, Steinbrunnen und
anderen Orten lagen, wird ausdriicklich betont, daB sie im
Bau standen. Im mittleren und nordlichen Schwarzwald
wird dagegen zu dieser Zeit noch kein Bergbau betrieben
worden sein. Die Erze des stidlichen Schwarzwaldes ent-
halten mit Ausnahme des Vorkommens Schauinsland, wo-
hin der Bergbau aber erst im 13. Jahrhundert vorgedrungen
ist, reichlich Wismut. Das damals im Schwarzwald erzeugte
Silber gehort zur Silberart B.
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Abb. 3: Miinzprigung um die Jahrtausendwende in Mitteleuropa. Die wichtigsten Miinzstdtten 950 — 1050

(nach V. Hatz ).

Miinzstitten waren hier seinerzeit auf bergminnischem
Boden noch nicht vorhanden. Die Bergstadt Freiburg
wurde erst 1120 gegriindet. Das Silber ist vermutlich in den
benachbarten alten Miinzstitten, d. h. in Basel, StraBburg,
Konstanz oder Breisach, ausgeprigt worden. Ein Teil diirfte
aber auch in Barrenform in den Handel und somit schlie3-
lich nach anderen Miinzstitten, z. B.nach Goslar, gekommen
sein, weil bei den Otto-Adelheid-Pfennigen und Simon-
Judas-Pfennigen auch Silberart B vorkommt.

In den Vogesen ist nach Jasper bei Markirch schon im
7. Jahrhundert Bergbau umgegangen. Im spiteren Mittel-
alter haben die Funde groBerer Massen gediegenen Silbers
groBes Aufsehen erregt. Ob diese Vorkommen um die
Jahrtausendwende gebaut sind, ist ungewil.

4. Bayern

Die Vorkommen im Oberpfilzer und Bshmischen Wald
sowie in den Bayrischen und Salzburger Alpen sind seiner-
zeit nicht gebaut worden. Auch auf dem Erzlager bei
Freihung diirfte damals noch kein Bergbau umgegangen
sein. Die Frage, woher das Silber der zahlreichen in Regens-
burg geprigten Denare stammt, ist ungeklirt. Fiir die Ver-
mutung des Verfassers, daBl wenigstens wihrend der Zeit,
als die Markgrafschaft Verona zu Bayern gehorte (952—976),
vielleicht die weitriumige Lagerstitte von Trient der
Silberlieferant der Regensburger Miinzstitte gewesen sein
konnte, sind keine Stiitzen beizubringen.

5. Kirnten, einschlieBlich Verona und Krain

Der Bergbau in dem groBen Erzrevier bei Trient (Cales-
berg) ist in der 2. Hilfte des 12. Jahrhunderts urkundlich

von alters her® gehdren. Nach

v. Sperges ist der Bergbau

erst kurz vor 1185 aufge-

nommen worden (s. Zycha).
Andernfalls hitte der Kaiser schon frither Einspruch er-
hoben. Verfasser schlieBt sich dieser Ansicht an und kor-

- rigiert seine frither geiuBerte Meinung (Kraume 1958),
obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dal dem bischoflichen
Bergbau eine iltere, durch viele Jahrzehnte des Stillstandes
von ihm getrennte Betriebsperiode vorausgegangen sein
kann. Eslassen sichaber hierfiir, wie gesagt, keine Argumente
beibringen.

Bei der Belehnung des Bischofs Conrad mit dem Bergregal
fiir das gesamte Herzogtum und Bistum Tirol waren die
Alloden der Grafen von Tyrol und Epan ausgenommen,
die wahrscheinlich schon Berggerechtsame besaBen. Von
einem frithmittelalterlichen Bergbau auf Silbererze in diesen
Grafschaften ist nichts bekannt.

Im Gebiet von Friesach in Kirnten ist laut steiermirkischem
Urkundenbuch Silbererz-Bergbau der im Jahre 1072 vom
Erzbistum Salzburg gegriindeten und von ihm mit dem
Bergregal belehnten Abtei Admont fiir die Zeit von 1074
bis 1087 bezeugt (Zycha). Der dortige Bergbau diirfte aber
schon um die Jahrtausendwende bestanden haben und vom
Erzbistum Salzburg, das kaiserliche Privilegien besaf3, be-
triecben worden sein. Das hier erzeugte Silber wird zur ArtA
gehoren.

Die Eréffnung des Bergbaues in Oberzeiring (Steiermark),
der wihrend der zweiten Hilfte des 13. Jahrhunderts in
groBer Bliite stand und dessen Anfinge von Smut in das
10. Jahrhundert verlegt werden, fillt vermutlich erst in die
Zeit des 12. Jahrhunderts. Der ilteste urkundliche Beleg
iiber das Bergwerk befindet sich in einem landesfiirstlichen
Rentenbuch aus dem Jahre 1265 (A. Winkelmann und
Kretzenbacher).



Die groBen Erzvorkommen von Bleiberg, Mezica und
Raibl brauchen nicht betrachtet zu werden, weil sie zum
groBten Teil praktisch silberfrei sind und als Silberliefe-
ranten nicht in Frage kommen (Bleiberg: 1 g Ag je t Blei-
glanz).

6. Thiiringer Mark, Polen, Béhmen-Mihren und
Ungarn

Die Erzvorkommen im Erzgebirge sind nachweislich erst
um 1170 aufgeschlossen worden. In Bohmen-Mihren und
Ungarn setzte der Bergbau Anfang des 13. Jahrhunderts
nach der deutschen Einwanderung ein (Ermisch). Mies,
Kuttenberg, Deutschbrod, Iglau, Kremnitz, Altsohl und
Schemnitz sind deutsche Stidtegriindungen. Przibram be-
stand schon um die Jahrtausendwende (Krongut), jedoch
ist der Bergbau erst im 14. Jahrhundert bezeugt. In Prag
hat Herzog Boleslav II. um das Jahr 1000 Silbermiinzen
geprigt, woraus Kleszynski schlieBt, daBl schon damals
Bergbau in Przibram betrieben worden ist. Eine von Fiala
(s. Preidel) untersuchte Miinze des Herzogs Bretislav I
(1034—1055) besteht nach Ansicht des Verfassers aus Ram-
melsberger Silber (4560 ppm Au).

In Schlesien ist die Gewinnung von Silber urkundlich durch
eine Bulle von 1136 fiir das im Jahre 1000 von Otto I.
gegriindete Erzbistum Gnesen bezeugt, dem u. a. auch die
Bistiimer Breslau und Krakau unterstanden. Da es sich um
biuerliche Silbergribereien handelte, wird der Bergbau
keine groBe Bedeutung gehabt haben (Jammer). In Polen
beginnt kurz vor der Jahrtausendwende die Miinzprigung.
Als die iltesten sind die Geprige von Mieszko 1. (T 992) und
von Boleslav I. Chrobry (922—1025) bekannt.

V. Silber von Lindern auferhalb Mitteleuropas

Bei der Frage nach der Herkunft des Silbers in den mittel-
europiischen Miinzen muB beriicksichtigt werden, daB
auch fremdes Silber verwendet worden ist, soweit es in
Barrenform vorgelegen hat. Fremde Miinzen? diirften da-
gegen kaum umgeprigt worden sein, weil um die Jahr-
tausendwende alle Miinzen noch sozusagen internationalen
Wert besessen haben. Erst spiter setzte bekanntlich wegen

Tabelle 2: Die Silberarten der Miinzen und der Silbererz-Bergbau um die Jahrtausendwende

in Mitteleuropa.

der Verschlechterung des zur Miinzprigung stellenweise
benutzten Silbers die Lokalwihrung ein.

Von Mecklenburg sowie von der Uckermark, der Mark
MeiBen und von der Lausitz sind seinerzeit Tribute in
Silber gezahlt worden, die nicht aus diesen Gebieten, sondern
vorwiegend aus Arabien stammen diirften (Jammer). Aus
Arabien sind wihrend des 9. und 10. Jahrhunderts auch
Miinzen, die Dirhems, in groBer Anzahl in das Ostsee-
Gebiet eingestromt. Nach Bolin (s. Suhle) ist dieses arabische
Silber in Transoxanien bei Shah (d.i. Taschkent in der
jetzigen Sowijetrepublik Usbekistan) und im Hindusch-
gebiet von Chorasan (d. h. im heutigen Afghanistan)
gewonnen worden. Nach Fiala enthalten die Dirhems
2000 ppm Gold. Mit diesem Goldgehalt erreicht das
arabische Silber die untere Grenze des Goldgehaltes vom
Rammelsberger Silber.

Zusammenfassung und Schluff

Uber die Miinzprigung um die Jahrtausendwende sind wir
dank der numismatischen Forschung gut unterrichtet. Uber
den damaligen Silbererz-Bergbau wissen wir jedoch nur
sehr wenig. Urkundlich bezeugt ist der Bergbau lediglich
im Schwarzwald und am Rammelsberg.

Bei der derzeitigen starken Nachfrage nach Silber werden
auBer diesen noch andere Lagerstitten gebaut worden sein,
zumal durch die chemische Untersuchung der Miinzen
festgestellt worden ist, daBl bei ihnen Silberarten vor-
kommen, die weder aus dem Schwarzwald noch vom
Rammelsberg stammen konnen. Die bisherigen Unter-
suchungen sind fiir die Klirung der Frage nach dem mittel-
europiischen Bergbau der Jahrtausendwende noch unzu-
reichend. Die Einbeziehung auBersichsischer Geprige in die
Untersuchung ist notwendig und wird insbesondere dann
sehr interessante Ergebnisse bringen, wenn die Zahl der
Miinzen groB genug ist, um zu erkennen, welche Silber-
arten bei einigen Miinzstitten vorherrschen. In den meisten
deutschen Lagerstitten ist das Verhiltnis Silber : Gold : Wis-
mut derart, daB bei den derzeitigen Hiittenverfahren Silber-
art A erzeugt worden ist. Bei dieser Silberart, die bei
Wismut den Bereich von Spuren bis 300 ppm umfaBt,
wird eine Unterteilung
zweckmiBig sein, weil in
einigen Erzrevieren Wis-
mut {iberhaupt nichtnach-

weisbar ist. Diese Fein-

Gehalte Silbererz-Bergbau um die Jahrtausendwende gliederung der Silber art A
Silberart | g | Cu Au Bi cher selif fifelie hat aber nur dann Sinn,
/s s ppm ppm wahrscheinlich f unwahrscheinlich wenn auch dle B eschaffen—
Spuren bis | Spuren bis Lahn—R'heln-—-Mosel Unterharz heit der Erze in den da-
A 92 7 < 10 ca. 300 — Friesach Aachen - Liittich L.
& Odenwald achen- Luttic mals wahrscheinlich ge-
| 5
B 90 9 ca. 10 “ um 1000 | Schwarzwald — — bauten’ aber schon seit
senen L =
c 92 7 100-600 | 500- 1000 — Wiesloch — langem verlasse . =
e stitten bekannt ist. Solche
D 90 9 2000 2000-2500 | Rammelsberg | — — ¢ .
Erkenntnisse lassen sich
|
E 91 8 |4000-7000 | 3000-4000 | Rammelsberg — — dann gewinnen,wennnoch




alte Halden vorhanden sind und aus ihnen Erze fiir eine
geochemische Untersuchung aufgelesen werden kénnen.
Das Bemiihen, auf dem geschilderten Wege ein Bild iiber
den Silbererz-Bergbau der damaligen Zeit zu gewinnen,
kann wesentlich durch die Forschung nach der Besitznahme
und Besiedelung der einzelnen Erzreviere gefordert werden.
Es wire schon sehr wertvoll zu wissen, welche von den
vielen Lagerstitten auBer denen, die im spiteren Mittelalter
oder erst in der Neuzeit unverritzt vorgefunden sind, von
vornherein als Silberlieferanten der damaligen Zeit aus-
scheiden. Das Augenmerk konnte sich dann auf die noch
verbleibenden Erzvorkommen richten, deren Zahl nicht
mehr so groB sein diirfte.

Anmerkungen und

—_

Nach Gaettens erhielt man in der karolingischen Zeit fiir 1 Denar
etwa 30 Pfund Roggenbrot.

2 Suhle vertritt die Ansicht, da die Otto-Adelheid-Pfennige in Magde-
burg geprigt worden sind. Nach seiner Meinung soll Otto L. die
Prigung der ersten Otto-Adelheid-Pfennige nach der Heirat mit der
Konigin Adelheid, der Erbin von Oberitalien, begonnen haben, mit
der er Ostern 952 feierlich in Magdeburg einzog.

3 In der karolingischen Zeit hatten u.a. schon die Bischofe von Trier,
Liittich, StraBburg und Konstanz das Miinzrecht erhalten, um nur
einige zu nennen, die auch um die Jahrtausendwende prigten.

4 Die Kolner Miinzen enthielten bis zum Tode Erzbischof Konrads
(1261) 87—96 %, Silber. Dann sank der Feingehalt der Miinzen auf 785.

In vorgeschichtlicher Zeit waren weite Gebiete des Oberharzes
besiedelt.

Sollte der Mansfelder Bergbau schon wesentlich frither wieder auf-
genommen worden sein, so kommt er als Silberlieferant in der
damaligen Zeit noch nicht in Frage. Der SaigerprozeB zur Entsilbe-
rung des Kupfers wurde hier nach der bisher herrschenden Ansicht
erst in der ersten Hilfte des 15. Jahrhunderts eingefiihrt. Der Aufsatz
von Dr. Freydank ,,Die erste urkundliche Erwihnung des Eisleber
Kupfers in Heft 3/1961 dieser Zeitschrift wird dazu anregen, diese
Frage wieder aufzugreifen und zu tiberpriifen.

Bei der Verleihung des Marktrechtes an das Kloster Meschede durch
Otto 1. im Jahre 959 war die Miinze ausdriicklich vorbehalten
worden.
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Das Bergregal war den Konigen neben anderen Regalien in der
Ronkalischen Konstitution 1158 bestitigt worden.
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In grofler Menge sind seinerzeit die englischen Pfennige EthelredsII.
(979—1016) nach Mitteleuropa gekommen (Danegeld).
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Einen wesentlichen Beitrag zur Klirung der PFrage nach
dem Silbererz-Bergbau um die Jahrtausendwende diirfte
die Spatenforschung leisten kénnen. Im Siegerland ist hier-
durch der Eisenstein-Bergbau, der erst im 13. Jahrhundert
beurkundet wird, bis in das 10. Jahrhundert zuriickverfolgt
worden. Das interessanteste Gebiet fiir solche Unter-
suchungen diirfte das Erzrevier Lahn/Rhein/Mosel sein,
weil es die gleiche Bedeutung wie der Schwarzwald und
Rammelsberg gehabt haben diirfte. Daneben sollten andere
Reviere nicht unberiicksichtigt bleiben, zumal bei der
Spatenforschung auch Erze geborgen werden konnen, die
fiir geochemische Untersuchungen von groBer Bedeutung
sind.
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